
1. Czy do tego badania chcą Państwo również wykorzystać kostkę o wymiarach 

10x10x10 cm czy dopuszczają Państwo możliwość zbadania mniejszych 

fragmentów próbki wyjściowej?  

Badania opisane w punkcie 2.3 badania pod mikroskopem pod katem połączenia 

struktur powinny zostać wykonane na próbkach tworzywowych, tj. mieszanka 

tworzywowa (czyste i/lub z wypełniaczem, z niewielkim dodatkiem innych tworzyw - 

elastomerów) PC, PCV, PC-ABS, PET, PBT, PA, frakcja 8mm, masa 30 kg oraz na 

próbkach kostek betonowych typu C, o wymiarach 10x10x10cm z dodatkami tworzyw 

sztucznych. Na potrzeby realizacji badań dopuszcza się przełomy próbki betonowej. 

2. Czy oferent musi złożyć ofertę na wszystkie 4 badania,  czy można składać ofertę 

na jeden z podpunktów np. 2.3. 

Zgodnie z treścią punktu VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT, 

podpunkt 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 


